Instrukcijas nosaukums ! J
RiGAS M| ODENS

SIA “Rigas udens” prasibas PE tidensvada caurulém lidz DN/OD 90 mm

Nowuk

l. Tehniskas prasibas
Udensvada caurules paredzétas Gdensvada pievadu izbivei vai parbavei atklata bavbedré.
Caurulém jabit no augsta blivuma (HDPE) polietiléna materiala PE 100 un jaatbilst standartu
LVS EN 12201-1, LVS EN 12201-2 prasibam.
Caurulém PE 100 jaatbilst akreditétas ES sertifikacijas instittcijas testéSanas un kvalitates prasibam,
ko apliecina Sis sertifikacijas institdcijas izsniegts sertifikats.
PE100 tGdensvada caurulém jabut zila krasa vai melna krasa ar identifikacijas krasojumu zila krasa.
Caurules spiediena klasei jabut vismaz PN 10.
Caurules standarta izméru attiecibai jabit SDR11 vai SDR17.
Caurulu standarta nominalais izmérs attiecinams pret aréjo diametru DN/OD: 25, 32, 40, 50, 63, 75,
90 mm.
Caurulvadu sistemas izblvei paredzét PE 100 elektrometinamus un/vai kontaktmetinamus
savienojumus/veidgabalus. Atseviskos gadijumos, ja tas nav iesp&jams vai ir cits tehnologisks
pamatojums, saskanojot ar Sabiedribu, ir iespéjama polietiléna saspraudveidgabalu un kaJama keta
remontmaterialu pielietosana.
Caurules izbaves laika paredzét bridinajuma lentu kopa ar signallentu vai signalstiepli, atbilstosi
"SIA “Rigas Gdens” prasibas bridinajuma aprikojuma izvietojumam Gdensapgades un kanalizacijas
caurulvadu izblve".

Il. Izbiives prasibas

10. Udensvada izbives parbaude péc bivniecibas darbiem, javeic saskana ar Latvijas Republika
spéka esosajiem normativajiem dokumentiem un LVS EN 805.
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