Instrukcijas nosaukums J
SIA “Rigas Gdens” prasibas PE tidensvada caurulém no DN/OD 110 mm un ricasl \Opens
lielakam
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1. Terminologija
LVS EN 12201 standarta pielietota terminologija.

Il. Tehniskas prasibas
Udensvada caurulém jabat paredzétam izmanto$anai Gdensvada izbavei vai rekonstrukcijai atvérta
blvbedré vai ar alternativajam beztransejas metodém ka horizontala urbsana, ievilksana vecaja
caurulé vai sagrausanas metode.
Caurulém jaatbilst standartu LVS EN 12201-1, LVS EN 12201-2 prasibam.
Caurulém, kas paredzétas izbivei atklata bilvbedré jabidt no augsta blivuma (HDPE) polietiléna
materiala PE 100-RC ar integrétu PE 100-RC aréjas sieninas aizsargslani (pret plaisasanu un
salG$anu) vismaz 2,5 mm biezuma, atbilstosi tehniskajiem noteikumiem ka ari citam testésanas un
kvalitates prasibam, kas ieklautas akreditétdas DIN CERTCO institlcijas sertifikacijas shéma
plastmasas caurulu sistemam (spiedvadu caurulém un veidgabaliem) vai lidzvértigam citas
akreditétas ES sertifikacijas instittcijas noteiktam kvalitates un testéSanas prasibam, ko apliecina
So sertifikacijas organizaciju/institlciju izsniegts sertifikats.
Caurulém, kas paredzétas izblvei ar beztransejas metodém, jabit no augsta blivuma (HDPE)
polietiléna materiala PE 100-RC ar integrétu PP (polipropiléna) papildus aréjo aizsargslani, kas ir
vismaz 0,8 mm biezuma un integrétu signalslani. kas neparsniedz 10% no nominala caurules
sieninas biezuma, no PP materiala ar rlpnieciski iestradatu signalstiepli, atbilstosi tehniskajiem
noteikumiem un citam testéSanas un kvalitates prasibam, kas ieklautas akreditétas DIN CERTCO
institlcijas sertifikacijas shéma plastmasas caurulu sistemam (spiedvadu caurulém un
veidgabaliem) vai lidzvértigam citas akreditétas ES sertifikacijas institdcijas noteiktam kvalitates un
testésanas prasibam, ko apliecina 3o sertifikacijas organizaciju/institiiciju izsniegts sertifikats.
Caurulém jabUt ar vismaz spiediena klasi PN 10.
Caurules standarta izméru attiecibai jabit SDR17.
Caurulém jabat zila krasa.
Standarta nominalais izmérs attiecinams pret arejo diametru DN/OD: 110, 125, 140, 160, 180, 200,
225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm.
Caurulvadu sistémas izblvei paredzét PE100 elektrometinamus, kontaktmetinamus
savienojumus/veidgabalus. Atseviskos gadijumos, kad tas nav iespg&jams vai ir cits tehnologisks
pamatojums, saskanojot ar Sabiedribu, ir iespéjama polietiléna saspraudveidgabalu un kalama keta
remontmaterialu pielieto$ana.
Caurulé integréta signalslana signalstieples raksturojums atbilstosi "SIA “Rigas tGdens” prasibas
bridinajuma aprikojuma izvietojumam Gdensapgades un kanalizacijas caurulvadu izbive".

lll. lIzbives prasibas
Udensvada izblves parbaude péc buvniecibas darbiem javeic saskana ar Latvijas Republika

spéka esosajiem normativajiem dokumentiem un LVS EN 805.
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